WAGA MATERIAZ DEUGOSC SREDNICA

5,3 kg SZKEOLAMINAT 4000mm 23/33mm

UWAGI:

® Modut elastycznosci: min. 40 000 N/mmz2,

e  Wytrzymatosé na rozcigganie min 1000 N/mmz2,

e Test na przebicie stabilnosci perforacji w kierunku wzdtuznym: 2,04 kV/mm
e  Wytrzymato$¢ na nacisk: min 400 N/mm2
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